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G) CEC F2.7. 
 

En la cara exterior encontramos un muro de fábrica de ladrillo perforado de hormigón de áridos 

densos, que según el CTE el valor de la absorción de los bloques será 0,32g/cm
3
 como máximo, 

mientras que si es cara vista el coeficiente de succión será 3g/cm
3
·s y el valor individual del 

coeficiente será 4,2g/m
2
·s, ambos como máximo.  

Mientras que la hoja interior consta de una placa de yeso laminado, una placa de lana mineral 

Isover y un tablero o panel impermeable. 

Las hojas de la fachada se separan mediante una cámara de aire que debe de tener un espesor 

≥3cm y un sistema de recogida y evacuación del agua y aberturas de ventilación con una 

anchura >5mm repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior de un paño entre forjados. 

El área de ventilación efectiva será ≥120cm
2
 por cada 10m

2
 de fachada entre forjados. 

 

 
 

 

 

 

LHO: fábrica de ladrillo perforado de hormigón. 

C: cámara de aire ventilada. 

T: tablero o panel impermeable. 

Lana Mineral Isover: aislante térmico y acústico. 

YL: placa de yeso laminado. 

 


