
 Página 141 
 

C) CEC F8.3. 
 

La hoja principal está constituida por un muro de fábrica de bloque cerámico y un revestimiento 

interior que puede ser enlucido, enfoscado o alicatado. Mientras que en la cara externa se 

dispone un revestimiento exterior discontinuo y una cámara de aire ventilada que debe tener un 

espesor entre 3cm y 10cm, un sistema de recogida y evacuación del agua y aberturas de 

ventilación con una anchura superior a 5mm repartidas al 50% entre la parte superior y la 

inferior de un paño entre forjados. El área de ventilación efectiva será ≥120cm
2
 por cada 10m

2
 

de fachada entre forjados. La capa de lana mineral Isover estará unida al muro de ladrillo 

cerámico por el exterior. 

 

 
 

 

RE: revestimiento exterior continuo. 

C: cámara de aire ventilada. 

Lana Mineral Isover: aislante térmico y 

acústico. 

BC: fábrica de bloque cerámico. 

RI: revestimiento interior. 


